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Bollettino informativo 

 

Opel Zafira A 
Tutti i modelli dalla data di costruzione 
1999 
  
Comando alzacristallo difettoso  
 
Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe 
essere la corrosione.  
Gli alzacristalli si abbassano da soli oppure non è possibile 
né alzarli, né abbassarli.  
 
Le infiltrazioni d'acqua provocano corrosione nei connettori 
dei fasci cavi delle portiere. I contatti del connettore devono 
essere puliti e ingrassati con l'apposito grasso.  
 
Se la corrosione dei contatti è già troppo avanzata, occorre 
sostituire il cablaggio. Gli alzacristalli elettrici o il fascio cavi 
carrozzeria non devono invece essere sostituiti in nessun 
caso. 

 

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  
  
  
 


